DEK Stfecha ST.1011A (DEKROOF 14-A)

jednoplastova, bez provozu, s povlakovou hydroizolaci, félie PVC, kotvena, povrch tvoFi hydroizolace, nosna
konstrukce trapézovy plech, s ovéfenou pozarni odolnosti a s klasifikaci Bo(13)

Obvyklé pouziti

Typ objektu: pramyslova budova, obchodni budova

SPECIFIKACE SKLADBY

VRSTVA TLOUSTKA (mm) POPIS
(1) Hydroizolagni 1.5 folie z PVC-P uréena k mechanickému
DEKPLAN 76 kotveni
+ Stabilizaéni — plastova teleskopickéa podlozka
systémova teleskopickéa podlozka kotevniho systému dle EAD 030351
+ Stabilizaéni — ocelovy Sroub kotevniho systému dle
systémovy kotevni Sroub EAD 030551
Separaéni — sklovlaknita netkand textilie
FILTEK V (sklovlaknity vlies)
Tepelnéizolacni 180 kombinovany izolant, vrstva desek ze
SG Combi Roof 30M, desky z EPS 100 stabilizovaného pénového polystyrenu
Tepelnéizolacni 80 kombinovany izolant, vrstva desek z
SG Combi Roof 30M, desky z MW mineralnich vlaken
Parotésnici, Vzduchotésnici 0,5 modifikovany izola¢ni pas s nosnou
GLASTEK STICKER VAP vlozkou z kompozitu skelné mfizky a
hlinikové félie se samolepici Upravou
Pripravny natér podkladu — asfaltovd, vodou feditelna emulze
DEKPRIMER
Nosna, Spadova 150 Trapézovy plech profilu 150/280/0,75
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trapézovy plech TR 150/280/0,75

mm z pozinkované oceli tfidy S 320
GD.

POZARNi BEZPECNOST

Pozarni odolnost

REI 30 DP1, Baoor (13)




OCHRANA ZDRAVi OSOB A ZVIiRAT, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNiHO PROSTREDI

Hydroizolaéni spolehlivost

S2 pro podminky NNV4 P2 K2 F R1
S3 pro podminky NNV5 P2 K2 F R1

Hydroizolaéni spolehlivost — poznamka

S2 pro podminky NNV4 P2 K2 F R1 pfi sklonu = 3 %

S3 pro podminky NNV5 P2 K2 F R1

USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Soucinitel prostupu tepla

0.155 W/(m2.K)

ROZSIRENE POUZITi SKLADBY

Pouziti skladby pro jiné objekty ovliviiuji tepelnétechnické, pozarni, akustické a dal§i pozadavky. Podklady pro rozsifené
pouziti skladby z hlediska tepelné techniky naleznete v tabulce na konci kapitoly. Roz8ifené pouziti vzdy doporu€ujeme
konzultovat s technikem Atelieru DEK.

POZNAMKY KE SKLADBE

Navrhovani

Skladba je uréena pro pramyslové budovy a nakupni centra. Jedna se o jednoplastovou skladbu stabilizovanou
mechanickym kotvenim. Hydroizolaéni vrstva je z folie z mékéeného PVC. Tepelnéizolaéni vrstva je kombinovana z
desek EPS a z desek z mineralnich vliaken. Parotésnici vrstva je z asfaltového pasu. Spadova vrstva je vytvofena
nosnym trapézovym plechem. Vhodny kotevni systém se voli na zakladé parametr(i podkladu. U rekonstrukci je nutné
pfed navrhem zjisténi anosnosti podkladu vytaznou zkouskou dle CEN/TS 17659. Pro obecny navrh bez specifikace
kotevniho prvku doporucujeme uvazovat maximalni hodnotu pro jeden kotevni prvek 400 N. Tuto hodnotu je mozné
zvysit po specifikaci prvku na zakladé zkousek dle CSN EN 16002. Kotva muiZze prenaset jen takové zatizeni, aby
nedoslo k prekro€eni pevnosti spoje folie v odlupu.

Pozarni bezpeénost

Pro uvedenou pozarni odolnost je nutné dodrzet pfedepsané materialy ve skladbé stfechy. V pfipadé pozadavku na
unosnost ,,R” stfedniho plasté je nutné dodrzet také statické podminky pro trapézovy plech a navazujici nosné konstrukce
(ve vétsiné pipadil véak parametr ,R“ neni v souladu s CSN 73 0810 pro stfesni plast vyzadovan). Podminky platnosti
pozarnich klasifikaci: Unosnost trapézového plechu za pozarni situace se posuzuje metodikou membranové napjatosti,
pficemz limitni vyuziti prifezu trapézového plechu v tahu je 50 %. Podpory pro kotveni trapézovych plechd musi mit
dostate€¢nou unosnost i pro pfeneseni vodorovné sily vyvozené stfeSnim plastém za pozarni situace. Trapézovy plech je
pfipevnény k podporam v kazdé viné dvéma Srouby o priméru min. 5,5 mm s podlozkami prdméru min. 16 mm, nebo
jinym staticky ovéfenym zptisobem. Unosnost $roubti je stanovena pro teplotu 500 °C ve vztahu k trapézovym plechdm;
Unosnost Sroubt ve vztahu k podkladni konstrukci musi byt dolozena samostatné dle typu podkladni konstrukce. Ve spoji
jsou trapézové plechy vzajemné prekryty na Sifku dolni ¢asti viny a spojeny Srouby priméru min. 4,8 mm v rozte¢i max.
500 mm. Tloustka trapézového plechu je nejméné 0,75 mm. Maximalni sklon stfechy pro klasifikaci REI 30 je 15 ° a pro
pozarné délici vrstva z desek z mineralnich vlaken v tloustce 2x 30 mm, skongila k 30. 6. 2024. Na hydroizolaéni folii
DEKPLAN 76 Ize pfi zachovani klasifikace Bgoo:(13) pfidat folii DEKPLAN X76 k vytvofeni ochranné a pfilezitostné
pochozi ¢asti ploché stfechy (napf. pro ucely revizi). Pozarné délici vrstva z desek z mineralnich vliaken musi byt
umisténa nejen vodorovné mezi EPS a trapézovym plechem, ale také na obvodu stfesni skladby a v napojeni na jiné
konstrukce (prostupy instalaci, boky svétlik(, atiky apod.). Celkové tloustka tepelné izolace je 160-600 mm (MW 80 mm,
EPS 80-520 mm).

Tepelna ochrana budov

Tepelnétechnické parametry pouzitych tepelnéizolaénich materiald byly stanoveny na zakladé CSN 73 0540-3. Tloustka
tepelné izolace byla vy¢islena pfi navrhové teploté venkovniho vzduchu —17 °C. Skladba je posouzena v ploSe stfechy s
uvazovanou korekci na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,013 W.m2.K". U detaild vzdy doporu¢ujeme ovérit
jejich funkci podrobnym 2D (3D) tepelnétechnickym posouzenim.




Sklon stiechy

Doporu¢eny minimalni sklon povrchu stfech pro zajisténi dostateéného odtoku vody je 1,7 ° (3 %). Maximalni sklon
stfesSniho plasté pro zajisténi stability vrstev kotvenim je 5 ° (8,7 %). P¥i sklonu vétSim nez 5 ° je tfeba obvykle navrhnout
opatfeni, které brani posunu vrstev skladby ve sméru spadu. Maximalni sklon stfeSniho plasté z hlediska parametr(
pozarni bezpecénosti viz odstavec Pozarni bezpeénost.

Technologie provadeéni

U zaprasenych, mastnych a zaolejovanych podkladi je nutné o€isténi a provedeni pfipravného natéru. Samolepici
parotésnici a vzduchotésnici vrstva se aplikuje na trapézovy plech rovnobézné s vinou trapézu. Tepelna izolace se klade
ve vSech vrstvach soucasné (pro zajiSténi dostate€né pevnosti proti proslapnuti) se vzajemnym pfevazanim spar. Kazda
deska tepelné izolace musi byt stabilizovana viiéi pohybu. Rady kotveni PVC-P félie musi byt orientovany kolmo k vinam
trapézového plechu. Kotvy se umistuji do stanovené polohy v pfesahu hydroizolace. Teplotu svafovani hydroizolace je
nutné vzdy nastavit na zakladé zkousek pfi konkrétnich podminkach stavby. Opracovani detailti vyzaduje pouziti
koutovych a rohovych tvarovek. Pro ovéfeni proveditelnosti navrhu stabilizace je nutné provést vytazné zkousky
unosnosti podkladu dle CEN/TS 17659. Pfi nesplnéni uvazovanych parametrd v navrhu, pfipadné zaméné navrzenych
kotev, je nutné provést novy navrh stabilizace stfechy.

Rovinnost povrchi

Vysledna rovinnost povrchu povlakové hydroizolace musi byt takova, aby byl pfi pfedpokladdaném sklonu stfechy a
maximalnim prihybu konstrukce zajistén plynuly odtok vody. K tomu je nutné upravovat rovinnost nékterych dil¢ich
vrstev (obvykle tepelné izolace). Neni-li provadéna Uprava rovinnosti v dil€ich vrstvach, doporu€uje se u minimalniho
sklonu povrchu stfechy zajistit rovinnost podkladu pod skladbou max. £5 mm na 2 m lati.

Alternativni reSeni

Hydroizolaéni folii Ize zvolit i ve vétsi tloustce 1,8 nebo 2,0 mm.

Umisténi fotovoltaického systému

Pfi uvazovaném umisténi fotovoltaického systému je nutné splnit mimo jiné pozadavky vyhl. 114/2023 Sb. a CSN P 73
0847:2024. Z nich plynouci zasady pro navrh jsou uvedeny v kapitole 2.5. Pomtcka pro kontrolu pozadavk je v kapitole
2.5.3. Pfi navrhu hydroizolace je nutné plochu pod fotovoltaickym systémem uvazovat jako tézko pfistupnou pro opravu
(R3). Tepelna izolace se voli se zvySenou pevnosti v tlaku viz kapitola 2.5.1.
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