DEK Strecha ST.2005B (GREENDEK 20)

jednoplastova, vegetaéni, s povlakovou hydroizolaci, AP, lepena, povrch tvofi vegetace, s ovéfenou pozarni
odolnosti a s klasifikaci nesifi pozar streSnim plastém

Obvyklé pouziti

Typ objektu:

SPECIFIKACE SKLADBY

rodinny ddm, bytovy ddm, administrativni budova
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VRSTVA TLOUSTKA (mm) POPIS

Vegetacni 25-40 predpéstované vegetacni rohoz se

GREENDEK rozchodnikova rohoz S5 smési extenzivnich rostlin

Vegetacni, Hydroakumulaéni, Stabilizaéni 80 substrat pro extenzivni zeleri s

GREENDEK substrat stfeSni extenzivni pfevaZzujici anorganickou slozkou

Filtraéni 2,0 netkana textilie ze 100%

FILTEK 200 polypropylenu

Drenazni, Hydroakumulaéni 20 HDPE nopova félie s perforacemi na

DEKDREN T20 GARDEN hornim povrchu

Ochranna 2,9 netkana textilie ze 100%

FILTEK 300 polypropylenu

Hydroizolaéni — ochranny pas 5,3 pas z SBS modifikovaného asfaltu s

ELASTEK 50 GARDEN DEKOR aditivy proti prordstani kofenl a
bfidliénym posypem

Hydroizolaéni — podkladni pas 4,0 samolepici pas z SBS modifikovaného

GLASTEK 40 STICKER PLUS asfaltu s jemnozrnnym posypem

Tepelnéizolaéni 120 desky ze stabilizovaného pénového

EPS 150 polystyrenu

Stabilizaéni — polyuretanové lepidlo

INSTA-STIK STD

Tepelnéizolacni 120 desky ze stabilizovaného pénového

EPS 150

polystyrenu

Stabiliza¢ni
INSTA-STIK STD

polyuretanové lepidlo

Parotésnici, Vzduchotésnici, Hydroizola¢ni — 4,0

provizorni
GLASTEK AL 40 MINERAL

pas z SBS modifikovaného asfaltu s
hlinikovou vloZkou a jemnozrnnym
posypem




@ Pripravny natér podkladu — asfaltova, vodou feditelna emulze
DEKPRIMER

Spadova min. 50 monoliticky beton ve spadu
betonova mazanina

NAVAZUJiCi KONSTRUKCE

Obecné pozadavky

Podklad tvofi nosna stropni konstrukce. Povrch podkladu tvofi beton nebo cihelny popf. pérobetonovy povrch stropu z
nosnikd a vloZzek bez nadbetonavky.

Priklad vhodné skladby

DEK Strop SK.1001A monoliticky, Zelezobetonovy

DEK Strop SK.1002A monoliticky, Zelezobetonovy

DEK Strop SK.7001B z nosnikd a vlozek, keramicky, s nadbetonavkou
DEK Strop SK.7002A z nosnikl a vlioZek, keramicky, s nadbetonavkou
DEK Strop SK.8001B z nosnikl a vloZek, pérobetonovy, s nadbetonavkou
DEK Strop SK.2201A z paneld, zelezobetonovy, bez nadbetonavky

POZARNi BEZPECNOST

Pozarni odolnost

REI 60 DP1, Nesifi pozar stfeSnim plastém dle nosné konstrukce

Podkladni konstrukce PoZarni odolnost

DEK Strop SK.1001A  REI 60 Plati u prosté podepiené Zelezobetonové desky s min. tloustkou 80 mm a
krytim spodni vyztuze min. 20 mm.

DEK Strop SK.1002A  REI 30 Plati u prosté podepiené Zelezobetonové desky s min. tloustkou 60 mm a
krytim spodni vyztuze min. 10 mm.

DEK Strop SK.7001B  REI 180 Plati pro cely strop v€etné omitky.

DEK Strop SK.7002A  REI 180 Plati pro cely strop v€etné omitky.

DEK Strop SK.8001B  REI 30

DEK Strop SK.2201A

OCHRANA ZDRAVi OSOB A ZVIiRAT, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A ZIVOTNiHO PROSTREDI

Hydroizolaéni spolehlivost

S3 pro podminky NNV5 P2 K3 F R2
S3 pro podminky NNV5 P2 K3 F R3
S4 pro podminky NNV5 P2 K3 X R4

Hydroizola€ni spolehlivost — poznamka

S3 pro podminky NNV5 P2 K3 pokud Ize pfi demontazi v ramci opravy pfesouvat a hromadit material vrstev nad
F R2 hydroizolaci s ohledem na Unosnost konstrukce

S3 pro podminky NNV5 P2 K3
F R3

S4 pro podminky NNV5 P2 K3 specialnimi opatfenimi pfi realizaci Ize spolehlivost zlepSit o 1 stuperi (napf. uprava
X R4 klimatickych podminek, dodate¢né ovéfovani G¢innosti opravitelnych konstrukci,
nadstandardni mechanicka ochrana, nadstandardni technicka kontrola realizace)




USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Soucinitel prostupu tepla

0.141 W/(m2.K)

Reseni tepelné stability

Masivni silikatovou vrstvu Ize efektivné vyuzit pro feSeni tepelné stability mistnosti pod stfechou v letnim obdobi.
Pozitivni vliv na tepelnou stabilitu ma i pouziti vegetacni stfechy.

ROZSIRENE POUZITi SKLADBY

Pouziti skladby pro jiné objekty ovliviiuji tepelnétechnické, pozarni, akustické a dal$i pozadavky. Podklady pro rozsifené
pouziti skladby z hlediska tepelné techniky naleznete v tabulce na konci kapitoly. RozS$ifené pouziti vzdy doporu€ujeme
konzultovat s technikem Atelieru DEK.

PARAMETRY VEGETACNIHO SOUVRSTVI

Maximalni vodni kapacita [I/m2] 60,5

Sklon 1.7° az 2.86°

Soucinitel odtoku Cs dle smérnice FLL 0.5

Soucinitel odtoku Y pro dimenzi retenénich 0.7
a vsakovacich zafizeni

Soucinitel odtoku g pro vypocet stoéného 0,35 hodnoty stanovené na zakladé dlouhodobého méfeni
DERIC Experimentélniho centra DERIC

Soucinitel odtoku C pro dimenzi 1 doporuéujeme neuvazovat vegetacni stfechy pro
kanaliza¢niho potrubi dimenzi kanaliza¢niho potrubi z divodu bezpeénosti -

volit soucinitel odtoku C = 1

Sklon 2.86° az 5°
Soucinitel odtoku Cs dle smérnice FLL 0.5
Soucinitel odtoku g pro dimenzi retenénich 0.8

a vsakovacich zarizeni

Souginitel odtoku Y pro vypocet sto€ného 0,35 hodnoty stanovené na zakladé dlouhodobého méfeni
DERIC Experimentalniho centra DERIC

Soucinitel odtoku C pro dimenzi 1 doporucujeme neuvazovat vegetacni stfechy pro
kanaliza¢niho potrubi dimenzi kanaliza¢niho potrubi z dvodu bezpeénosti -

volit soudinitel odtoku C = 1

POZNAMKY KE SKLADBE

Navrhovani

Skladba je uréena pro rodinné, bytové domy a administrativni budovy. Jedna se o jednoplastovou vegetacni skladbu
stfechy stabilizovanou lepenim. Hydroizolacni vrstva je ze souvrstvi asfaltovych pasl. PoCet vrstev asfaltovych pasut a
jejich doporugené tloustky se Fidi smérnici CHIS 07 pfiloha B. Tepeln&izolaéni vrstva je z desek z EPS. Parotésnici
vrstva a provizorni hydroizolace je z asfaltového pasu. Spadovou vrstvu tvofi beton. Nad hydroizolaci je vegetacni
souvrstvi. Skladba musi odolat G¢inkaim sani vétru dle CSN EN 1991-1-4. Na sani vétru se navrhuje a posuzuje
samostatné stabilita skladby bez provoznich vrstev. Na G€inky sani vétru je nutné posoudit i vrstvy nad hydroizolaci. U
rekonstrukci je pro navrh nutné zjisténi unosnosti podkladu. Je tfeba uplatnit hmotnost substratu v suchém stavu. Je
nutna pravideln4 kontrola a udrzba stfechy a doplfiovani substratu a rostlin. Z dlvodu udrzby je tfeba zajistit vhodny
pFistup na stfechu, véetné piivodu vody pro zavlahu. Unosnost pouzité tepelné izolace umoziiuje kombinovat vegetaéni
vrstvy s vrstvami pochlznymi (napf. dlazba do Stérku).

Pozarni bezpeénost




Pozarni odolnost je zavisla pfedevsim na druhu nosné konstrukce. Hodnoty pozarni odolnosti pro tuto skladbu umisténou
na uvedenych nosnych konstrukcich byly uréeny podle CSN EN 1992-1-2 (Eurokéd 2) nebo zkouskami zajistovanymi
vyrobci stropnich systéma. Pro jinou nosnou konstrukci je nutné posoudit pozarni odolnost individualné. Chovani skladby
pfi plsobeni vnéjsiho pozaru bylo ovéfeno zkouSkou. Skladba nesifi pozar stfeSnim plastém a lze ji tedy pouzit do mist s
pozadavkem By,:(t3) za pfedpokladu: maximalni sklon stfeSniho plasté je 10 °, stfecha je rozdélena na plochy mensi
nez 1500 m? nehoflavymi pasy $ifky min. 2000 mm (napf. nasyp z praného fiéniho kameniva v tl. min. 50 mm).
Vegetacni vrstva musi byt pravidelné udrzovana, je nepochozi (pochozi pouze pro tdrzbu).

Tepelna ochrana budov

Tepelnétechnické parametry pouzitych tepelnéizolaénich materialt byly stanoveny na zakladé CSN 73 0540-3. Tloustka
tepelné izolace byla vyCislena pfi navrhové teploté venkovniho vzduchu —17 °C. Skladba je posouzena v ploSe stfechy s
uvazovanou korekci na systematické tepelné mosty vlivem kotev 0,013 W.m2.K™'. U detaill vzdy doporuéujeme ovéfit
jejich funkci podrobnym 2D (3D) tepelnétechnickym posouzenim.

Sklon strechy

Doporuéeny minimalni sklon povrchu stfech pro zajisténi dostateCného odtoku vody je 1,7 ° (3 %). Maximalni sklon
stfesSniho plasté pro zajisténi stability vrstev lepenim nebo pfitizenim je 5 ° (8,7 %). P¥i sklonu vét§im nez 5 ° je tfeba
obvykle navrhnout opatfeni, které brani posunu vrstev skladby ve sméru spadu.

Technologie provadéni

Povrch podkladu musi byt soudrzny, vyzraly, suchy, €isty, bez volnych €astic, hran a vystupkd. Parotésnici a provizorni
hydroizolaéni vrstva se natavuje bodové na podklad opatfeny pfipravnym natérem. Tepelna izolace se klade ve vice
vrstvach se vzajemnym pfevazanim spar. Vrstvy se lepi polyuretanovym lepidlem INSTA-STIK STD mezi sebou i k
podkladu. Kazda deska tepelné izolace musi byt stabilizovana vici pohybu. Podkladni asfaltovy pas se na povrch
tepelné izolace lepi. VSechny dalSi pasy musi byt k podkladnimu pasu i mezi sebou celoploSné nataveny. Hydroizolace je
plné spojena s EPS az po nataveni vrchniho asfaltového pasu. Pro slehnuti substratu je nutné k jeho objemu pfipocitat
10—20 %. Substrat se ve vice exponovanych mistech nahrazuje kamenivem nebo dlazbou. V kontaktu vegetacni vrstvy
se v8emi navazujicimi konstrukcemi (stény, atiky, svétliky apod.) musi byt substrat v celé své tloustce nejméné v Sifce
500 mm nahrazen pranym Fiénim kamenivem. Na ochrané substratu pfed erozi vétrem se podili pfedpéstovand DEK
rozchodnikova rohoz S5, popf. v kombinaci s geomfizi.

Rovinnost povrchi

Vysledna rovinnost povrchu povlakové hydroizolace musi byt takova, aby byl pfi pfedpokladaném sklonu stfechy a
maximalnim prahybu konstrukce zajistén plynuly odtok vody. K tomu je nutné upravovat rovinnost nékterych dil¢ich
vrstev (obvykle tepelné izolace). Neni-li provadéna Uprava rovinnosti v dil¢ich vrstvach, doporu€uje se u minimalniho
sklonu povrchu stfechy zajistit rovinnost podkladu pod skladbou max. £5 mm na 2 m lati.

Alternativni feSeni

Tepelnou izolaci, pfipadné i hydroizolaci Ize stabilizovat kotvenim. Vhodny kotevni systém se voli na zakladé parametr(
podkladu. U rekonstrukci je nutné pfed navrhem zjiSténi unosnosti podkladu vytaznou zkouSkou dle CEN/TS 17659.

Umisténi fotovoltaického systému

Pfi uvazovaném umisténi fotovoltaického systému je nutné splnit mimo jiné pozadavky vyhl. 114/2023 Sb. a CSN P 73
0847:2024. Z nich plynouci zasady pro navrh jsou uvedeny v kapitole 2.5. PomUcka pro kontrolu pozadavku je v kapitole
2.5.3. Pfi navrhu hydroizolace je nutné plochu pod fotovoltaickym systémem uvazovat jako téZko pfistupnou pro opravu
(R3).
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